
※上記写真は代表品番による当社評価試験結果であり、製品の性能保証ではありません。

屋外暴露試験により、3年経過後の外観変化、変色などの有無を確認する。

著しい変化なし。

試験方法

基準・結果

試験前 3 年経過後

耐候性（一般タイプ・屋外暴露試験）
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